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Wyniki badan oznaczania wlasciwosci mechanicznych dla GRAFITAMIDU
(klimatyzowanego o zawartoS$ci wilgoci okolo 4%)

Whasciwosci oznaczane w probie rozciagania wg. PN-EN ISO 527-1:1998 | Udarno$é¢” | Twardosé
na probkach plaskich wioselkowych (maszyna firmy INSTRON) (bez Shore'a
Wytrzymato$¢ | Odksztatcenie |Naprezenie Modut Energia do karbu) (skala D)
na rozciaganie |max [%] uplastyczniajace | sprezystosci |zniszczenia [KJ/mz]
[MPa] 0,2% [MPa] [MPa] [J]

77 10 36 5690 12 ponad 100| 80-90

") Badanie udarno$ci metoda Charpy’ego przeprowadza si¢ wg PN-EN ISO 179-2:2001 na mtocie
udarowym probki w ksztatcie belki o wymiarach 80x10x4 mm
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